Anforderungen
an die Einhausungen

Bei den Anforderungen wird unterschieden in solche fiir Einhausungen kombiniert
mit trockenen und feuchten Abtragsverfahren mit Strahlmitteln und in solche fiir
Einhausungen kombiniert mit nassen Verfahren ohne Strahlmittel.

3.1 Ubersicht

Die nachfolgenden Listen geben an, welche Einhausungseigenschaften — gekenn-
zeichnet durch einen Buchstaben und eine Ziffer — nach dem Katalog in Abschnitt
3.2 fiir welche Einhausungsklasse erforderlich sind. Dabei wird eine Unterteilung
fiir trockene und feuchte Verfahren in die Kriterien A bis J, und fiir nasse Verfahren
in die Kriterien A bis [ und K vorgenommen.

Tabelle 4 Anforderungskatalog furr die Einhausungsklassen 1, 2 und 3
Verfahren mit Strahlmitteln (trocken und feucht)
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
A Einhausungskonstrukti A1/A2 A1/A2 A1/A2
B Einhausungsmaterial/Dichtigkeit B1 B1 B2
C Tragkonstruktion C1 C2 C3
D Nahtstellen D1 D1 D2
E Zugange E1 E2 E3
F Konstruktion der Luftzufuhrstellen F1 F1 F2
G Zuluftstrom G1/G2 G1/G2 G2
H Unterdruckkontrolle H1/H2 H2 H2
| Luftstrdmung Einhausung 11 12 12
J Staubabscheidung J1 J2 J2
Nasse Verfahren ohne Strahimittel
A Einhausungskonstruktion A1/A2 A1/A2 A1/A2
B Einhausungsmaterial/Dichtigkeit B3 B3 B3
C Tragkonstruktion C1 C2 C3
D Nahtstellen D1 D1 D2
E Zugange E3 E3 E3
F Konstruktion der Luftzufuhrstellen F2 F2 F2
G Zuluftstrom G2 G2 G2
H Unterdruckkontrolle H2 H3 H3
| Luftstrdmung Einhausung 12 12 12
K Wasserbehandlung K1 K1 K1

3.2 Einhausungseigenschaften

Die nachfolgend im Detail beschriebenen Einhausungseigenschaften sollen bei-
spielhaft aufzeigen, wie die Einhausungen nach Klassen 1, 2 oder 3 auszugestalten
sind. Technisch gleichwertige Massnahmen sind ebenfalls moglich, wenn nachge-
wiesen wird, dass dadurch keine stirkere Belastung der Umwelt zu befiirchten ist.

3 Anforderungen an die Einhausungen 21



A Einhausungs-
konstruktion

B  Einhausungs-
material/
Dichtigkeit

C Tragkonstruktion

22

Al — fest:

Eine feste Einhausung besteht aus fest miteinander verbundenen Konstruktionsele-
menten (Winde, Zwischenwinde, Boden, Dach) auch in Form von modularen Ein-
heiten aus ineinander greifenden Span- oder Faserplatten, Holz, Aluminium, Kunst-
stoffen oder dhnlichen festen Materialien.

A2 — flexibel:
Eine flexible Einhausung besteht aus Planen, Blachen, Tiichern, Kunststofffolien
oder dhnlichen Materialien.

B1 — undurchléssiges Material:

Materialien, die staub- und/oder windundurchlissig sind; dazu gehoren insbesonde-

re:

e Planen: Bearbeitetes oder beschichtetes Gewebe ohne Lécher oder Offnungen

e Folien: ein- oder doppellagige Folien, Starkwand-Bauplastik. Fiir einige Anwen-
dungen kann auch verstérkte oder armierte Folie ndtig sein.

e Platten: Span- oder Faserplatten, Platten aus Holz, Kunststoff, Aluminium, an-
dern Metallen, Faserzement oder vergleichbaren steifen Materialien.

e Kombinationen dieser Materialien

B2 — luftdurchlissiges Material:

Material, das geformt oder gewoben ist mit dem Ziel, Luft durchzulassen, jedoch
gewisse Partikel zuriickzuhalten (Grobstaubfilter). Bemerkung: Die zu beriicksich-
tigenden Windlasten von luftdurchldssigen Materialien wie z.B. eingespannten Pla-
nen sind dieselben wie bei luftundurchlissigen Materialien.

B3 — wasserundurchlissiges Material:
Einhausungsmaterial das kein Wasser durchtreten ldsst, auch wenn Wasser stindig
ansteht.

Achtung: Offnungen in den Materialien vermindern den Riickhaltegrad der Einhau-
sung.

C1 - starre Rahmenkonstruktionen:

Diese Konstruktionen lassen keine Bewegung des eigentlichen Einhausungsmateri-
als zu und sind zusammengesetzt aus Gerliststangen oder dhnlichen Komponenten,
an denen die Einhausungsmaterialien befestigt werden.

C2 — flexible Rahmenkonstruktionen:

Diese Konstruktionen erlauben minimale Bewegungen und bestehen aus Seilen,
Ketten oder dhnlichen Komponenten, an denen die Einhausungsmaterialien befe-
stigt werden.

Umweltschutz bei Korrosionsschutzarbeiten — Planungsgrundlagen



C3 — minimale Tragkonstruktionen:

Diese Konstruktionen umfassen wenig oder keine separaten Komponenten ausser
Seilen oder Ketten, die es braucht, um die Einhausungsmaterialien am Objekt selbst
oder am Objekt und am Boden zu befestigen.

D Nahtstellen D1 - vollstiindig abdichtende Nahtstellen:
alle Nahtstellen zwischen den Einhausungsmaterialien, der Tragkonstruktion und
dem Objekt, bzw. dem Boden oder Zwischenboden, sind abzudichten. Die Abdich-
tung beinhaltet eine Uberlappung der Teile, wenn flexible Materialien eingesetzt
werden, und Kedern, Ndhen oder Heften, Bandumwickeln, mit Klebband versehen,
oder andere Abdichtungstechniken. Die Dichtmaterialien miissen gegeniiber Che-
mikalien und Wasser bestindig sein.

D2 — teilweise abdichtende Nahtstellen:

Die Einhausungsmaterialien werden ohne spezielle Abdichtungen zusammengefiigt.
Es wird empfohlen, dass die Nahtstellen iiberlappen. Eine vollstindige Abdichtung
ist nicht erforderlich.

E Zuginge E1 — Zugang iiber Luftschleusen mit wiederabdichtbaren Tiiren:
Dieses Zugangssystem umfasst Zugangstiiren, die immer wieder dicht verschlossen
werden konnen. Luftschleusen werden zusitzlich eingesetzt, um den Luftaustausch
oder den Abluftaustritt durch die Zuginge zu reduzieren.

E2 — Zugang iiber wiederabdichtbare Tiiren:
Einsatz von Zugéngen, die immer wieder vollstindig abgedichtet werden konnen.

E3 — Zugang iiber iiberlappende Tiirfliigel oder offene Nahtstellen:
Einsatz von mehrfach {iberlappten Tiirfliigeln oder speziell ausgebildeten Nahtstel-
len, um das Entweichen von Staub durch die Zugénge zu reduzieren.

Strahlschutt ist innerhalb der Einhausung so zu behandeln, dass das Ausschleusen
staubfrei erfolgen kann.

Be- und Entliiftung

Die bei der Auswahl der Be- und Entliiftungssysteme zu beriicksichtigenden Ge-
sichtspunkte sind untenstehend erwidhnt (Massnahmen F bis I). Wichtig bei der
Auslegung und Planung eines Be- und Entliiftungssystems ist, dass die statischen
Driicke mit den Beliiftungsvolumenstromen abgestimmt werden, damit weder Teile
der Einhausung noch die Einhausung als Ganzes wegen zu hohem Unterdruck ein-
gedriickt werden konnen.

Achtung: Die Wahl eines geeigneten Be- und Entliiftungssystems dient der Emissi-
onsminderung beim Austritt der Abluft in die Atmosphire, geniigt aber nicht not-
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Unterdruckkontrolle
in der Einhausung

wendigerweise den Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes. Um auch diesen zu
geniigen, sind die entsprechenden Anforderungen der SUVA in die Evaluation des
Be- und Entliiftungssystems miteinzubeziehen.

F1 — Geregelte Luftzufuhr (Ansaugstutzen):

Montage von Ablenk- bzw. Sperrblechen, Luftklappen (Jalousien), Klappendich-
tungen, Filtern sowie Kanalziigen auf Luftzufuhr-Stellen zur Verhinderung des
Austritts von Strahlmittel oder Strahlschutt. Diese kénnen mit oder ohne Geblédse
eingesetzt werden.

F2 — Offene Luftzufuhr:
Zufuhrstellen ohne Kanile, Klappen oder Leitbleche.

G1 - Kontrollierter Zuluftstrom:

Die Luftzufuhrstellen werden kontrolliert und dem Arbeitsort der Abtragsarbeiten
laufend angepasst. Dies kann durch den Einsatz von Gebldsen unterstiitzt werden.
Dadurch wird der Luftstrom gezielt am Arbeitsplatz verstirkt. Bei gleichzeitigem
Einsatz einer Absaugung, die in der Einhausung einen Unterdruck erzeugt, miissen
Zu- und Abluftstrom iiber den gesamten Arbeitsbereich richtig aufeinander abge-
stimmt sein.

G2 — Nicht speziell kontrollierter Zuluftstrom:
Die Zuluft tritt iiber mehrere Zuluftstellen verteilt in die Einhausung ein.

H1 — Nachweis mit Messgeriit und Registrierung:

Ein mittlerer Unterdruck in der gesamten Einhausung von mindestens 1 mm WS
oder 0.1 mbar gegeniiber dem Umgebungsdruck ist wahrend den Oberflichenbe-
handlungs- bzw. Reinigungsarbeiten einzuhalten. Zum Nachweis des Unterdrucks
sind geeignete Manometer oder U-Rohre (Druckmessgerite) einzusetzen.

H2 - Visueller Nachweis:

Der Unterdruck wird durch die konkave Einbuchtung von flexiblen Einhausungs-
materialien an Wénden, Béden und Zwischenbdden angezeigt (unter Beriicksichti-
gung allfalliger Windeffekte). Rauch oder andere sichtbare Medien konnen inner-
halb oder ausserhalb der Einhausung verwendet werden, um Luftstromungen zu
beobachten.

H3 — Keine Anforderung: Kein Unterdruck notig.

Umweltschutz bei Korrosionsschutzarbeiten — Planungsgrundlagen



| Luftstrémung in Luftstromung innerhalb der Einhausung werden fiir verschiedene Zwecke einge-
der Einhausung setzt, bzw. optimiert:
e um die Staub-Belastung der Arbeitnehmer zu reduzieren
e um die Sichtverhéltnisse zu verbessern
e um Stdube oder Dampfe zu entfernen
¢ um Schadstoff-Emissionen in die Atmosphére zu verhindern

I1 — Mindest-Luftstromung:

Um einen Luftstrom in der Einhausung zu erzeugen, ist der Einsatz von Geblédsen
erforderlich. Die liiftungstechnischen Anforderungen konnen z.B. folgendermassen
spezifiziert werden:

e Einhalten einer minimalen Luftgeschwindigkeit bei Quer- oder Vertikal-Liiftung
¢ Finhalten einer minimalen Luftwechselzahl

Die genaue Spezifikation der Luftstromung sollte auf einer Analyse der projektspe-
zifischen Bedingungen basieren, wie eingesetzter Strahldruck, Anzahl und Grosse
der Strahldiisen, Art, Grosse und Briichigkeit des Strahlmittels, Durchflussrate des
Strahlmittels, Schadstoffgehalt des Strahlmittels, Dicke und Alter der Beschichtung,
Art und Grosse des Objekts und Konfiguration der Einhausung.

12 — Keine Luftstromung definiert:

In diesem Fall wird keine Mindest-Luftstromung in der Einhausung vorgeschrieben.
Trotzdem miissen bei der Entfernung von Beschichtungen die technisch moglichen
Massnahmen ergriffen werden miissen, damit die Belastung der Arbeitnehmer mit
Schadstoffen in der Atemluft reduziert wird.

J  Staubabscheidung J1 — Luftfilterung nach dem Stand der Technik:
in der vom Abluftfilter abgegebenen Luft darf ein Reststaubgehalt von 1 mg/m’
nicht iiberschritten werden. Das eingesetzte Filtermaterial muss ein BIA-
Priifzeugnis® haben und mindestens der Kategorie C entsprechen. Der Betreiber ist
verpflichtet, fiir einen optimalen Betrieb und eine regelméssige Wartung zu sorgen.
Das Handling von Strahlschutt und Filterstaub (z.B. Umfiillen) muss in einem ge-
schlossenen System oder geschlossenen Raum vorgenommen werden.

J2 — Luftfilterung mit reduzierter Anforderung:
Der Reststaubgehalt darf 5 mg/m’ nicht iiberschreiten.

K Wasserbehandlung K1 — Wasserbehandlung erforderlich:
Das bei der Reinigung anfallende Wasser muss nach Mdglichkeit in einem Kreis-
lauf gefiihrt d.h. wieder verwendet werden. Am Schluss der Arbeiten muss es als
Sonderabfall entsorgt werden.

5 BIA; Berufsgenossenschaftliches Institut fiir Arbeitssicherheit, Sankt Augustin, www.hvbg.de/bia
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