Kantonales Tiefbauamt

Labornummer:
Baustellennummer:

Frauenfeld,

Unser Zeichen:

Tel.

Fax.

D 1071
4806-125

19. 07. 2019

BRE

058/34579 79
058 /34579 71

Gemeinde:

Strasse:

Untersuchung:

Sondagen:
Auswertung:

Bericht:

Eschenz / Herdern
Eschenz - Herdern

Kiessanduntersuchung

13./14./17./18./19./20. 06. 2019
17.07.2019

19. 07. 2019

KANTONALES TIEFBAUAMT

THURGAU

Strassenbaulabor

s



CONSULTEST AG

Institut flr Materialprifung, Beratung
und Qualitdtssicherung im Bauwesen

Deisrtitistrasse 11
CH - 8472 Ohringen
Tel 05233528 21
Web consultest.ch

Priifbericht: Korngréssenverteilung

EN 933-1

Swe;viie 1 von i

Hinweis: Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Priifgegenstande und ihren Zustand wie erhaiten.

Objekt:

Auftraggeber:

D1071
Sondage 2
Tiefbauamt Kanton Thurgau Strassenbaulabor

Auftrag-Nr.: 0100-19-45
Labor-Nr.: 05641/19

Bezeichnung der

Probe:

Ort der Probenahme:
Probenahme durch:

Kiesgemisch 0/45

Auft

raggeber

Datum Probenahme: -

Eingangsdatum: 09.07.2019

Prufdatum: 11.07.2019

Anteil < 0.063 mm:

SN 670 119-NA

8.9 Masse-%

Wassergehalt EN 1097-5; -

Frostbestandigkeit: ist nachzuweisen

Korngréssenverteilungsbereich 0/45  sN&70119-NA
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Korngrésse [mm] -
Ton Silt Sand Kies Steine
<0.002 mm 0.002 - 0.06 mm 0.06 - 2 mm 2-60 mm > 60 mm
Bemerkungen: -

3301 PB EN, VO1.

19

Datum/Unterschrift Sachbearbeiter:

17.07.2019

M Imnan
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Priifbericht: Korngréssenverteilung

EN 933-1

Hinweis: Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Priifgegensténde und ihren Zustand wie erhalten.

Objekt:

Auftraggeber:

D1071
Sondage 11
Tiefbauamt Kanton Thurgau Strassenbaulabor

Auftrag-Nr.. 0100-19-45
Labg[~N r. 056743/‘19

Bezeichnung der Probe:
Ort der Probenahme:
Probenahme durch:

Kiesgemisch 0/45 Datum Probenahme: -
- Eingangsdatum: 09.07.2019
Auftraggeber Profdatum: 11.07.2019

Anteil < 0.063
SN 670 119-NA

mm:

3.0 Masse-% Frostbestandigkeit: erfiillt

Wassergehalt EN 1097-5: -

Korngrossenverteilungsbereich 0/45  sN670 119-NA
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Ton Silt Sand Kies Steine
<0.002 mm 0.002 - 0.06 mm 0.06 - 2mm 2-60 mm >60 mm
Bemerkungen: -

3301 PB EN, V01.19

Datum/Unterschrift Sachbearbeiter:
17.07.2019

M\ Iwan



