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Gemeinde:

Strasse:

Thurgau

Eschenz / Herdern

Eschenz - Herdern

Untersuchung: Kiessanduntersuchung

Sondagen:

Auswertung:

Bericht:
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Prüfbericht: Korngrössenverteilung
EN 933-1
Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgeführten Prüfgegenstände und ihren Zustand wie erhalten.

Objekt:

Auftraggeber:

D1071
Sondage 2
Tiefbauamt Kanton Thurgau Strassenbaulabor

Auftrag-Nr.: 0100-19-45

Labor-Nr.: 05641/19

Bezeichnung der Probe:

Ort der Probenahme:
Probenahme durch:

Kiesgemisch 0/45

Auftraggeber

Datum Probenahme: -

Eingangsdatum: 09.07.2019
Prüfdatum: 11.07.2019

Anteil < 0.063 mm: 8.9 nflasse-%
SN670119-NA

Wassergehalt EN 1097-5: -

Frostbeständigkeit: ist nachzuweisen

Korngrössenverteilungsbereich 0/45 SN670H9-NA
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0.002-0.06 mm
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Prüfbericht: Korngrössenverteilung
EN 933-1
Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgeführten Prüfgegenstände und ihren Zustand wie erhalten,

Objekt:

Auftraggeber:

D1071
Sondage 11
Tiefbauamt Kanton Thurgau Strassenbaulabor

Auftrag-Nr.: 0100-19-45

Labor-Nr.: 05642/19

Bezeichnung der Probe:

Ort der Probenahme:
Probenahme durch:

Kiesgemisch 0/45

Auftraggeber

Datum Probenahme: -

Eingangsdatum: 09.07.2019
Prüfdatum: 11.07.2019

Anteil < 0.063 mm: 3.0 Masse-%
SN670119-NA

Wassergehalt EN 1097-5: -

Frostbeständigkeit: erfüllt

Korngrössenverteilungsbereich 0/45 sNsyone-NA
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Korngrösse [mm]

Ton

< 0,002 mm

Silt

0.002 - 0,06 mm

Sand

0.06 - 2 mm
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