Prinzipien der Tragkonstruktion

Langsrippen
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0.75x95=71.25m

Die 1000 mm hohen Querrippen der un-
teren Rostlage mit Achsmass 0.75 m
sind die Sekundértrager des Dachs. Sie
fungieren als einfache Balken mit
maximaler Spannweite 16.5 m und
Auskragung 9.0 m. Die 535 mm hohen
Léngsrippen der oberen Rostlage sind
aus UHFB (grau) oder aus Stahl (blau).
Im stidlichen Aussenbereich, wo sie als
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1 Spannlitze @ 15.7 mm

1 Spannlitze ¢ 15.7 mm
mit sofortigem Verbund

Sonnenblende fungieren, sind sie eben-
somit 0.75 m Achsmass ausgebildet. Im
restlichen Aussenbereich sowie im In-
nenbereich sind die Ldngsrippen nur
lokal ausgebildet und wirken als Haupt-
tréager des Dachs. Die Langsrippen stiit-
zen sich im Innenbereich auf quadrati-
sche Vollstahlstiitzen und die West- und
Ostwénde sowie im Aussenbereich auf

FLA 100 x 20

Rohrprofilstiitzen. Die Betonwénde, die
das Dach in horizontaler Richtung sta-
bilisieren (schwarz), bilden im Grund-
riss ein U. Im geschlossenen Bereich
liegt eine Dachabdeckung mit Stahltra-
pezprofilen auf der unteren Rostlage
(griin) und wirkt statisch als starre
Scheibe. Dadurch werden auch die Rip-
pen gegen Kippen gesichert.

Schnitt durch die Ladngsrippen (links) und
die Querrippen (Mitte).
Thermische Briicke im Fassadenbereich (rechts).

Injektionsschlauch

FLA 80x20
1=240, rostfrei

1 Spannlitze 0 15.7 mm
mit nachtraglichem
Verbund vorgespannt

2 Gewindestangen
M12/M16 8.8,
1=975, rostfrei

1000

1=210, rostfrei
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